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N9 показатели Ед. изм. Норма Рез. исп.
ТНПА на методы

испытания

1
количество нитей на

10 см (основа)
H/tO см 2о-21. 2L

EAD 040016-00-
0404:2016, с1.2.2.6

2
количество нитей на

10 см (уток)
н/10 см 18-20 19

EAD 040016-00-
0404:2016, с1.2.2.6

3 Ш ирина см 99,5-101 99,9
EAD 040016-00-

0404:2016, Cl. 2.2.5

4
Масса на единицу
плоlцади

г/ м' 70-80 72,5
EAD 040016-00_

0404:2016, Cl. 2.2.8

5

Масса доли веществ

удаляемых при
прокаливании

% Не менее 15 16,9
EAD 040016-00-

0404:2016, C1.2.2.2

6
Разрывная нагрузка
(основа)

Н/5 см Не менее 1000 1 140
u\o 040016-00-

0404:2016, Cl.2.2,7

7
Разрывная нагрузка
(уток)

Н/5 см Не менее 800 830
u\o 040016-00-

0404:2016, с1.2.2.7

8
Размер ячейки в

направлении основы
мм Не менее 5 5,06

EAD 040016-00-
0404:2016, с1.2.2,4

9
Размер ячейки в

направлении утка
мм r,f" менее 5 5,26

EAD 040016-00-
0404:2016, С1.2.2.4
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