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СЕРТИФИКАТ КЛЧЕСТВА
л! 22б4

EDlTlA: 1

REVlZlA: 0

DATA: 15,01.2020.

l DATA;
2 DENUMlRE PRODUS FINIT:
3 DATA PRODUCERE:
4 TERMEN PASTRARE:

ll,l2.2020
Plasa din fiЬrе de sticla: l25
24.1|.2020
2 ani din data producerii

N9 lndicator Un.m Norma Rez.testelor АСТЕ normative

1

Nчmаrчl de fire la 10

сm (directia

Iongitudinala)
10 cm 20-2t 20

EAD 040016-00-

0404:2016, с1.2.2.6

2

Numarul de fire la 10

cm (directia

transversaIa )

10 cm 15-18 17
EAD 040016-00-

0404:2016, с1.2.2.6

з
Latime

cm 99,5-101 99,9
EAD 040016_00-

0404:2016, с1.2.2.5

4

Greutate la 1 unitate de

suprafata glm2 125-152 1з5,8
EAD 040016-00-

0404:2016, Cl. 2.2.8

5
pierderi la calcinare о//о >11 12,4

EAD 040016-00-
0404:2016, с1.2.2.2

6

Sаrсiпа la ruреrе
(directia longitudinala) N/5cm > 1200 L7l4 u\o 040016-00-

0404:2016, с1.2.2.7

7

Sаrсiпа la rupere
(directia transversala) N/5 cm > 1200 1 552

u\o 040016-00-
0404:2016, с1.2.2.7

8

Sаrсiпа la rupere
(directia longitudinala
28 zile)

N/50 mm >1000 902
u\o 040016-00-

0404:2016, Cl.2.2,7

9

Sarcina la rupere
(directia transversala 28

zile)
N/50 mm >1000 764

u\o 040016-00-

0404:2016, C|.2.2.7

10

Dimensiunea celulei iп

directie longitudinala mm 2з 5,0
EAD 040016-00_

0404:2016, Сl,2.2.4

1].

Dimensiunea celulei in

directie transversala
mm >зffib, 5,45

EAD 040016-00-

0404:2016, с1.2.2.4

Director de producere


