
СЕRтlF'IгАт Dг aАI lт^тг pDrr COD: СС-РF-001

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
лъ 2257

EDlTlA: 1

REVlZ|A: 0

DATA: 15.01.2020.
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DATA:
DENUMIRE PRODUS FINIT:
DATA PRODUCERE:
TERMEN PASTRARE:

09.08.2020
Plasa din fiЬrе de sticla: l60
24,07.2020

2 ani din data ргоdчсеrii

N9 lndicator Un.m Norma Rez.testelor АСТЕ normatjve

1

Numаrчl de fire la 10 cm
(directia longitudinala) 10 cm з8-42 40

EAD 040016-00-
0404:2016, С1.2.2.6

2

Numarul de fire la 10 cm
(directia transversala) 10 cm 15-19 !7 EAD 040016-00-

0404:2016, с1.2.2.6

з
Latime

cm 99,5_101 100
EAD 040016-00-

о404:2016, Cl, 2.2.5

4

Greutate la 1 unitate de
suprafata glm2 L44,2-165,9 160,9

EAD 040016-00-

0404:2016, Cl,2.2.8

5
pierderi la саlсiпаrе

% >15 18,18
EAD 040016-00-

0404:2016, с1.2,2.2

6

Sarcina la rupere
(directia longitudinala) N/5cm >2000 2 509

u\o 040016-00-
0404;2016, с1.2.2,7

7

Sarcina la rupere
(directia transversala) N/5 cm >2000 2 626

u\о 040016-00-
0404:2016, Cl.2.2.7

8

Sarcina la rчреrе
(directia longitudinaIa
28 zile) N/50 mm >1000 1662

u\o 040016-00-
0404:2016, Cl.2,2.7

9

Sarcina la rчреrе
(directia transversala 28
zile) N/50 mm >1000 l 667

u\o 040016-00-
0404:20L6, С1.2.2,7

10

Dimensiunea celulei in
directie longitudina la mm 2з 5,0

EAD 040016-00-
0404:2016, с1.2.2.4

11

Dimensiunea celulei iп

directie transversala

А

mm 5,0
EAD 040016-00-

0404;20],6, с1.2.2.4
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