CERTIFICAT DE CALITATE PRODUS FINIT

COD: CC-PF-001

Sy EDITIA: 1
DJOFRA'M CEPTUDOUKAT KAYECTBA REVIZIA-O
Ne 2260 .
DATA: 15.01.2020.
1 DATA: 10.02,2021
2 DENUMIRE PRODUS FINIT: Plasa din fibre de sticla: 75
3 DATA PRODUCERE: 10.02.2021
4 TERMEN PASTRARE: 2 ani din data producerii
Neo Indicator Un.m Norma Rez.testelor ACTE normative
1 :\::IL'lrmatr':II(;‘:\ f!:e;? 1(I)ajm n/10 cm 20-21 21 SRFNS-00-
rectia fongitudina 0404:2016, Cl. 2.2.6
fi i
2 (r\:jlim;atri:ltd:nlze |zalo)cm n/10 cm 18-20 19 SHES C-e-
PR . 0404:2016, Cl. 2.2.6
Latime EAD 040016-00-
99,5-101 ,9
3 cm ’ - 0404:2016, Cl. 2.2.5
Greutate la 1 unitate d
4 sure:JafatZ T /m? 70-80 72,5 NG BN
P g ! 0404:2016, Cl. 2.2.8
Pierderi la calcinare EAD 040016-00-
9 >
g » s 68 0404:2016, Cl. 2.2.2
Sarcina la rupere
u\o 040016-00-
6 |[(directia longitudinala N/5 21000 1140
S ) o 0404:2016, Cl. 2.2.7
Sarcina la rupere u\o 040016-00
7 |(directia t N/S > o
(directia transversala) /5cm 800 830 0404:2016, CI. 2.2.7
Di . luleii
'|mer-1$|unear ce u eiin EAD 040016-00-
8 |directie longitudinala mm 25 5,06
0404:2016,Cl. 2.2.4
Dimensiunea celulei in
9 directie transversala 526 EAD 040016-00-
' 0404:2016,Cl. 2.2.4

Director de Producere




